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Podmurdéwka, zgodnie z norma europejska PN-EN 12839:2002 to deska podwalinowa, sfuzaca do wznosze-
nia ogrodzen mieszanych. Gtownym atutem stosowania podmurowek systemowych (prefabrykowanych) jest fatwosc ich
montazu oraz ograniczenie kosztow budowy ogrodzenia poprzez wyeliminowanie szeregu prac budowlanych zwigzanych
Z przygotowaniem szalunkow i dostawg betonu. To szybki i fatwy w montazu element ogrodzen. Zabezpiecza panele
lub siatki ogrodzeniowe od kontaktu z niekorzystnymi warunkami przy powierzehni ziemi, a wiec wilgocia, roslinami itp.
dodatkowo zabezpiecza przed przejSciem zwierzat pod ogrodzeniem. Roznorodnos¢ oferowanych przez nas elementow
umozliwia realizacje budowy ogrodzenia z uwzglednieniem potrzeb Klienta i specyfiki kazdego ogrodzenia mieszanego.
Podmurowki systemowe Uranos sg nieodzownym elementem dobrze wykonanego i estetycznego ogrodzenia.

Podmurdwki systemowe Uranos produkujemy w wysokosciach 0,2; 0,3 i 0,5m i szerokosci 6ecm oraz wysokosci 0,2 i
0,25m przy szerokosci 4cm. DiugoSc elementu jest zalezna od zastosowanego ogrodzenia i wynosi dla wigkszosci stan-
dardowych ogrodzen 2,38m (przesta panelowe montowane na srube hakowg) lub 2,48m (przesta panelowe montowane
na obejmie, siatka ogrodzeniowa). Systemowe podmurowki Uranos wystepujg w roznych odmianach zgodnie z oferta.
Ich 1gczenie wykonuje sie za pomoca facznikow betonowych w ksztatcie litery H co umozliwia montaz podmurowki bez
ingerencji w ogrodzenie. Nalezy pamietac o zastosowaniu odpowiednio dtuzszych stupkow. Standardowe wysokosci fgcz-
nikow to 0,2;0,3; 0,41 0,5m. W ofercie wystepuja faczniki proste stosowane do potgczen na odeinku prostym, narozne
do pofaczen w naroznikach (standard kat 90°) i koricowe stosowane w migjscach zakonczenia ogrodzenia (furtki, bramy
itp.) Aby wiasciwie zabudowac¢ podmurdwke nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu i stosowac sie do jej wytycznych. W
razie watpliwosci lub pytan stuzymy pomocg w naszym Dziale Technicznym.

Elementy betonowe wytwarzane przez naszg Firme wykonywane s3 w trzech odmiennych technologiach:

a 7 wykorzystaniem betonu architektonicznego w technologii betonu SCC wytwarzanego na bazie zaawanso-
wanej chemii budowlanej z uzyciem najlepszej klasy kruszyw i cementu. Technologia ta gwarantuje uzyskanie wysokich
parametrow betonu. Elementy wykonane w tej technologii charakteryzuje jasnokremowa barwa betonu oraz gladka po-
wierzchnia zewnetrzna elementow.

m Z wykorzystaniem betonu do produkcji elementéw wibroprasowanych wytwarzanego z zastosowaniem za-
awansowanej chemii budowlanej w potgczeniu z najlepszej klasy kruszywami i cementem. Wysokg wytrzymatosc ele-
mentow otrzymuje sie w wyniku procesu wibracji i Sciskania. Elementy wytworzone w wyniku procesu wibroprasowania
charakteryzuje ciemnoszara barwa oraz zamknieta struktura zewnetrzna powierzehni,

ﬂ z wykorzystaniem betonu do produkcji wyrobéw metodg tradycyjng, gdzie elementy sg formowane w formach
wyrzutowych. Elementy wykonane w tej technologii wyrdzniajg sie odmienng  strukiurg zewnetrzng powierzchni. Pomimo
tego, ze ustepujg wizualnie estetyka, ciesza sie nadal zainteresowaniem Klientow. Technologia ta znacznie ustepuje wyzej
wymienionym, ale nadal jest niezastapiona przy produkcii niektorych elementow.

Najnowsze technologie wykorzystane przy produkcji betonu oparte sg na sprawdzonych recepturach, pozwalajgc
0siggnac klase betonu powyzej C35/45. Oprocz wysokich parametrow uzytkowych wyrobow, nasze produkty wyrozniaja
sie wsrod konkurencii wyjatkowg jakoscig i wytrzymatoscig, co uzyskuje sie poprzez wykorzystanie odpowiednich dodat-
kow i domieszek do betonu. Produkowane wyroby odznaczajg sie niskg nasigkliwoscig oraz wysokg mrozoodpornoscia,
wiec wykazujg duza odpornosS¢ na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne, co pozwala na uzytkowanie wyrobow przez
diugie lata. Aby zapewni¢ odpowiednig wytrzymaloSC na zginanie, wszystkie elementy posiadajg prawidtowo wykonane
zZbrojenie  przygotowane z atestowanej stali zbrojeniowej. Parametry i cechy podmuréwek projektowane sg zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN. Nasze wyroby testowane sg w kontroli biezgcej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrozeniem
produkiu do obrotu s3 poddawane badaniom typu w laboratoriach zewnetrznych lub laboratorium akladowym.
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elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45

elementy wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45

elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45, z uszlachetniong powierzchnig zewnetrzng
elementy wykonane betonu klasy C35/45 w technologii wyrzutowej na stole wibracyjnym

przettoczenie (wzor) po obu stronach deski

elementy posiadajg zintegrowang tuleje gwintowang M8 w gérnej ptaszczyznie deski, ktéra umozliwia przykrecenie hakéw

lub innych elementéw w celu potaczenia przesta ogrodzenia z podmuréwka
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nrkatalogowy  wymiary waga  pak.
9.147 20/238/6 44 34
9.101 20/24/18 13 100
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podmurowka pod ogrodzenie
sktadajaca sie z desek betonowych
potaczonych tgcznikami betonowymi

,Security” to specjalna wersja podmuréwek z innowacyjnym rozwigzaniem znacznie zwiekszajacym wiasciwosci ochronne ogrodzenia zabezpiecza-
nych obiektow. Dzigki zastosowaniu na gérnej powierzchni deski osadzonych w nigj tulei gwintowanych, wkrecane w nie ruby hakowe trwale t3czg
panel ogrodzenia z podmurowka. System ten stosuje sie przy ogrodzeniach, w ktorych zachodzi potrzeba mocnego potaczenia przeset badz siatki
z podmuréwka np. ogrodzenia jednostek wojskowych, ogrodzenia lotnisk, obiektow sportowych (pitkochwyty), farm hodowlanych itp. Standardowa
deska ,Security” posiada tuleje gwintowane M8. Przy indywidualnych zamdwieniach istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju gwintu. Deski
,Security” taczy sie w ogrodzeniu za pomoca standardowych tacznikdw ,Uranos”.

( nr katalogowy wymiary waga  pak.
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podmuréwka ptukana
sktadajaca sie z desek ptukanych polgczonych
tacznikami standardowymi lub o fakturze ptukanej



nr katalogowy wymiary waga  pak.

(10 Stopa betonowa @ 50
-

) 4.132 13/62/22 35 40

10 Stopa betonowa @ 42

) 4.132.1 13/62/22 35 40

6 Podstawa tacznika ) 9.163 7/18/24 6 wz
7 Fundament fgcznikowy prosty ) 9.158 95/20/20 70 15
8 Fundament facznikowy narozny P ) 9.171 95/20/20 70 15

9 Fundament tacznikowy narozny L ) 9.172 95/20/20 70 15

(lnstrukcja montazu, kolejne etapy wykonania ogrodzenia:
Betonujemy stupki ogrodzeniowe o odpowiedniej wysokosci uwzgledniajgcej zalanie stupka w fundamen-
cie, wysoko$¢ podmuréwki i wysoko$é przesta ogrodzenia. Rozstaw w Swietle pomiedzy stupkami (dtugosé
deski @ +4cm poprzeczka facznika @ + 2 do 5 cm szczeliny dylatacyjne) jest uzalezniony od rodzaju
zastosowanego typu ogrodzenia. Stupek ogrodzenia nalezy zafundamentowaé z uwzglednieniem wysokosci
zastosowanych tacznikow @ €@ @ i desek @ (20, 30, 40, 50 cm) + 2 do 5 cm przedwitu od dolnej krawedzi
przesta ogrodzenia uwzgledniajac spoing taczaca tacznik @ € @ z fundamentem @. Montaz podmuréwki
rozpoczynamy od ustawienia facznika naroznego @ lub koncowego €. Wszystkie taczniki nalezy zabudo-
wa¢ na fundamencie stupka @ regulujgc ustawienie gornej krawedzi tcznika do wysokosci 2 do 5 cm od
dolnej krawedzi przesta ogrodzenia. tacznik musi by¢ zespolony z fundamentem zaprawa cementowg lub
klejem mrozoodpornym. Przy ewentualnych réznicach migdzy gruntem rodzimym a pozadanym poziomem
zabudowy ogrodzenia stosujemy podstawe facznika @ lub nadlewamy fundament betonem @ i ustawiamy
tacznik. Po osadzeniu pierwszego tacznika@ lub @ zaktadamy do niego deske betonowg @ stabilizujac
ja tacznikiem @, nastepnie zaktadamy kolejng deske stabilizujac ja tacznikiem @. W ten sposob uzupet-
niamy cate ogrodzenie. Deski ustawiamy na zageszczonej podsypce piaskowej. Po zakorczeniu montazu
elementéw betonowych, spoiny wypetniamy klejem lub zaprawa cementowa, badz dla uzyskania lepszych
wtasciwosci dylatacyjnych i uniknigcia peknig¢ pozostawiamy wolng przestrzen. Przy wystapieniu réznic po-
ziomowych w terenie, stosujemy deski i taczniki o réznych wysokosciach lub tacznik koncowy ustawiony na
taczniku prostym. W razie potrzeby skrocenia lub utozenia desek pod katem, mozna je docina¢ za pomoca

kpi’ry do elementéw zelbetowych.

GJ deska prefabrykowana
@J tacznik prosty

-

montaz podmurowki z zastosowaniem
facznika, podstawy tacznika i fundamentu
betonowego wykonanego na budowie

montaz podmurowki 0,5 m z zastosowaniem
fundamentu tacznikowego

=2
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@J tacznik koncowy

@ tacznik narozny

@J daszek

@ podstawa tacznika

@ fundament tacznikowy

@ fundament betonowy wylewany
@J mieszanka betonowa

@ grunt nasypowy
@ grunt rodzimy

przejscie terenowe podmurowek o réznych wysokosciach przejscie terenowe podmurdwek tej samej wysokosci
z zastosowaniem facznika 0,3 m osadzonego z zastosowaniem wyzszego facznika oraz fundamentu
na mieszance betonowej wykonanego na budowie

przejscie terenowe podmurdwek tej samej wysokosci
z zastosowaniem facznika koncowego i prostego oraz
fundamentu wykonanego na budowie




Uranos jest firma rodzinng, powstatg w 1993 roku. W zakladzie w Mystowicach zlokalizowana
jest produkcja wraz z dziatem handlowym i magazynem. W oparciu 0 badania przeprowadzone
przez nasze laboratorium i wspotprace z laboratoriami zewnetrznymi powstaja tu nowe, ciekawe
pod wzgledem technicznym produkty i receptury, zapewniajace najlepsza jakos¢ produkowa-
nych przez nas elementdw. Posiadamy tutaj dziat Slusarski, w ktdrym wykonujemy wszystkie
stalowe elementy naszych produktw oraz formy do ich wytwarzania.

Jako pierwsi wprowadzilismy do produkgiji system prefabrykowanych podmurdwek do ogro-
dzen, ktdrego sposob faczenia za pomoca facznika w ksztacie litery H jest naszym autorskim
pomystem. System ten zostat zargjestrowany w Urzedzie Patentowym R.P. oraz w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego OHIM.

State doskonalenie wszelkich form dziatan technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz
podwyzszanie wiedzy | umiejetnosci pracownikow, nadzorowanie i prowadzenie wiasciwego
przygotowania | przebiegu procesow, a takze nadzorowanie jakosci dostaw i ocene dostawcow
poprzez stosowanie Systemu Zarzadzania Jakoscig EN 1SO 9001:2000 jest potwierdzeniem
wysokiej jakosci naszych produktéw oraz Swiadczonych przez nas ustug.

Posiadajac wiasne wezly betoniarskie, warsztat Slusarski, laboratorium oraz potencjat doswiad-
czonych i kompetentnych pracownikéw, jestesSmy w stanie wykonac elementy betonowe na in-
dywidualne zaméwienie Klienta zgodnie z dostarczong dokumentacja, zapewniajac wymagane
parametry w zakresie wytrzymatosci | jakosci. Nasze doswiadczenie, dopracowane technologie,
rozwigzania techniczne oraz dbafos¢ o jakos¢ wytwarzanych elementow jest gwarancig otrzy-
mania przez naszych Klientow najlepszych prefabrykatow i pozwala przez dugie lata cieszyc
sie ich uzytkowaniem.

Zapraszam do wspotoracy z moja Firma
z powazaniem Ireneusz Piegrzyk

URANOS Z.P.H.U. Ireneusz Piegrzyk
41-400 Mystowice
ul.Obrzezna Pn. 15A
tel: 32 3160 993

32 2256 316

fax: 32 2239 511

tel. kom: 509 353 735
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® ¢ MYSLOWICE
® IMIELIN

41-407 Imielin
ul.Kordeckiego 28
tel./fax: 32 2255 384
info@uranos.com.pl
www.uranos.com.pl

KRAKOW
laboratorium zaktadowe
Norma Lab s.c.

tel/fax: 32 2255 385
www.normalab.pl biuro@normalab.pl

Wszystkie parametry i cechy podmurowek prefabrykowanych projektowane sg zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12839:2002. Testowane sq w kontroli biezacej zgodnie z ZKF, natomiast przed waroZeniem
produktu do obrotu sg poddawane badaniom typu.

W celu uniknigcia uszkodzen w transporcie i obrocie magazynowym podmurowki prefabrykowane naszej
produkcji pakowane sq na specjalnie przygotowanych paletach. W procesie produkcji, dla zmnigjszenia
mozliwosci wystepowanie uszkodzeri elementdw, podmurowki sq pakowane gorng kraweazig do dotu.

W trakcie montazu nalezy je odwrdcic o 180°, aby krawedz sfazowana byfa widoczna.

Podstawg reklamacji jest dokument zakupu (faktura, paragon).

Podmurdwki objete sg 24 miesieczng gwarancjg.

Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wizerunki produktéw moga odbiegaé od ich rzeczywistego wygladu.
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